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SPETTABILE

A.R.SRL

STRADA COMUNALE DONNA GRIGIA 19
14034 CASTELLO DI ANNONE {AT)

RAPPORTO DI PROVA N° 2000942.001

Descrizione campione: MPS D 0/40 del 22/10/2020
Luoge di prelieve: Vs. impianto.

Camplonamento: a cura del cliente.

Accettazione campione: 26/10/2020 Inizio Prove: 27/10/2020  Fine Prove: 06/11/2020
Descrizione prova e metodo analitico: Analisi granulometrica per setacciatura UNI EN 933-1:12;
EC 1713

Strumentazione utllizzata: Vagli, forno, bilancia elettronica, vetreria e attrezzi da laboratorio

Circolare Ministero dell'Ambiente n. UL/2005/5205 de! 15.07.05_All. C4 -RECUPERI,
RIEMPIMENT! E COLMATE

S
VAGLI | Traltenuto | Traltenuto | Pussants
( mm ) (g) (%) | (%)
125 0] og 100,0|
80 of 00 100,0
0 0,0 100,0
40 1615 10,8 89,2
35 | 1324 78] 81,7
20 4564 2571 @ 561
16 2404 13,5 42,5
10 | 287 18,71 258
8 810 46 212
4 1309 74 13,9
2 466 26 11.2]
1 358 2,0| 9.2
0.5 334 1,9 7,3
E 6268 3.5] 3,8
< 0,063 674 38  —

Peso totale del campione (g); 17745

E.LA S.rl Sedelopste :Piazza San Carln 187 - 10121 Torno
Sedn oparativa ed amministeativa: Strada TI:!EISB(‘.I 4 14100 Asli

Teb 0141 491177 — 411170 fax 0141 214572 — E-mail;
C.F./P.1. @ Reglstro Impresa Toring 01122770058 - CAPITALE SOCIALE E. 100.000,00 1.V.
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T TRATTENUTO [ Gircolare n, UL/2006/5208
ANALISEMERCROLAGICA 5 o |del15.07.05- Allegato C4
Materiali itici: depositl naturali, CLS, Iateriz, . -
ceramiche, malte, intonaci, scorle spente, 139748 | 100,0 L0 o
lappe drfnndaﬁa
| 515% in massa
Vetro:e scorie vetross. 0,0 <0,01 AMMISSIBILE
Conglomersti bituminasi 60 | <001 S b taean
s - o £15% in massa
Altri materiall di-origing minerale 00 <001 AMMISSIBILE
Materiali deperibill: carta, lagno, fibre tessil,
_prganico . e <0.1%in massa
ﬂlﬂ 4&,&1 5 1
Materiali olasticl cavi: tubi corrugat; recipienti | i el
in plastica
Altri material] vari: gesso, metalli, guaine, fiore 0.0 <0.01 20.6% in massa
minerali : : AMMISSIBILE
E.LLA Sl Sade legale (Fiszra EHI Carg 197~ 1021 Torino
Sede oparativa sd amminlstrativa: Strads Toasso 4 14100 Asti
Tel: 0141 411177 — 411179 fax 0141 214572 - E-mal): infog - aH.o www.slasd,

C.F.JP.\. & Ragistro Imprese Torino 01122770058 - GAPITALE

OCIALE E; 100,000,00 1.V,



ELA

ANEBIENTE
Circolare n. UL/2005/5205
dal 15.07.65
VERIFICHE DEL FUSD
% passante vaglio 63mm
190 £5-100%
VYERIFICATO
%% passante vaglio 0,063mm
38 < 15%
VERIFICATO
Circolare Ministero dell’Ambiente n. UL/2005/5205 del 15.07.05_Al. _C3 -STRATI
LO, AN PiL ANTI
l - TRATTENUTO | circotare n. UL/2005/5205 del
ANALISI MERCEOLOGICA . g | 1507.06-Allegato C5
Materiall litici: depositi naturall, CLS, lateriz, - .
ceramiche, malta, intonaci, scorie spente; 139748 | 1000 laﬂﬁlgs’?;iﬂé
loppe di fonderie :
— ol - = <10% in massa
Vetro e scotie vetrose 0.0 <0,01 AMMISSIBILE
-_ e - =15% in massa
Conglomerati bituminosi 0.0 =001 AMMISSIBILE
. W : =15% in massa
Altri materiall di-origine minerale 0,0 <0,01 AMMISSIBILE
Materiali deperibili: carta, legno; fibre tessili
organico o <0,1% in massa
D,ﬂ "G.n1 4 -
Materiall plastici cavi: tubi corrugatl AMISSIBILE
récipienti in plastica

AMMISSIBILE

Alirt materiali vari: gesso, metaill, guaine,

fibre minerall 0.0 < 0,01

ELLA S.r Seds legale :Plazza Sen Carlo 197 - 10121 Torino
Eade operativa ed amministrativa: Strada Toassa 4 14400 Astl
Tel: 0141 411177 411178 fax 0141 214572 — E-maliinfo@siastit - sito www slasi!

C.F./P.\. & Registro Imprese Torino 01122770058 - CARITALE SOCIALE E, 100.000.00 |.V.



Strumeritazione ulilizzata: Forno, bilancia fecnica; vetreria e attrezzi da laboratorio
Temperatura di essicazione: 40°C

COSTITUENT! PROPORZIONE % | Normatlya

Caloestruzzo, malta, elementi per muratara di- - B
| s 5.2 UNJ EN 933-11

‘Aggregato non legata, pietra naturale, aggregat -
legati con leganti idraulici 0,0 LUNI'EN 933-11

2

Element! per murstura di laterizio {es. mationi e s .
plastrelle); elementidi silicato di calcio; calcesiruzzo 4.7 UNI EN 83311
aerato non flottante: :

Materiall biturninas 8,0 UNI EN:833-11

Vetro 0.0 LINIEN 933-11

Altro 80,1 UNIEN 83341

A x 3 d @

Particelle fiotant) 0,00 cm/kg UNI EN 93311

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA':

Il'camplone analizzato seconda le prove richieste dalla Circalare del Ministaro dell Ambisnte & tutela del
Tarritorio n. 5205 del 15.07.2005 ha restitulto | seguent! risultati di idoneita al reimpiege alle voci
previste dagli allegati C. In particolare si attesta: = :

Circolare n. 5205/2006. All. C4 — campione IDONEG al reimplego.

Clrcolare n. 5205/2005 All. €5 —camplone IDONED al reimplego

Prove subappaltate interamente a laboratoria estemo. | risultati riportati nel presente giudizio sl
riferiscorio unicamente al campione analizzata cosl come ricavuts, |l Laboratorio non & rasponsabile

della rappresentativita di un campione camplonato da terzl, Si declina ogni responsabilita alluso
improprio di tale gludizio.

Asti, 11 0B/11/2020

Il Direttore: Tecnica

Chimico Dott. Glampaolo AGNELLA

Documenio eletironico-con firma Digitale

ELLA 8.5, Seds logale :Piazza Sen Cark 187 - 10121 Torino
Bada operativa ed amministrativa: Strada Toasso 4 14100 Ast
Tal: 0141411177 ~ 411179 fax 0141 214572 - E-mallinfo@elest.it - sito www.eliasrl.it
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