ELA

AMBIENRTE

SPETTABILE

AR.SRL.

STR. COMUNALE DONNA GRIGIA 19
CASTELLO DI ANNONE (AT)

RAPPORTO DI PROVA N° 2000757.001

Descrizione campione: VS campione denominato: VS campione denominato; MPS D 0/80 del
11/09/2020. :

Camplonamento: & cura del Cliente. :

Acceltazione campione: 14/08/2020 Inizio Prove; 15/09/2020  Fine Prove: -30/09/2020
Descrizione prova e metodo analitico: Analisi granulometrica per setacciatura UNI EN 833-112:
EC 113 :

Strumentazione utilizzata: Vagli, forno, bilancia elettronica, velreria & attrezzi da laboratorio

Circolare Ministero dell'’Ambiente n. UL/2005/5205 del 15.07.05 All._¢4 -RECUPERI,
RIEMPIMENTI E COLMATE

VAGL Trattenulo | Trattenuio | Passante
{mm) (9) (%) | (%)
145 0 00| 1000
80 0 00/ 1000
63 0] 00| T1060,0
40 6103 40,1 59,0
31,5 - 1978 13,0 47,0
20 a725| 310 158
18 356 23] 13,6
10 | 642 42 94
8 125 0.8 B*E'ks'
4 524 3.4 5,1}
2 182 1.0 41
S S .| 3.6
__m""ﬁ = 64 04 3.2
0,063 193] 13 18
< 0.063 JaH 1.8 -

E.LA Sr.l Sede legale :Piazza San Carla 197 - 10121 Torine
Sede operativa ad amministrativa: Strada Toasso 4 14100 Asti
Tel: 0141 411177 = 411979 fax 0141 214572 - E-mallinfoi@elasi.i - silg waw.slasr it
‘C.FAPL o Reglstro Imprese Torno 011227 70086 - CAPITALE'SOCIALE E. 100.000,00 1%,



v F ot TRATTENUTO | Giraglare n, ULI2005/5206
ANALISI MERCEOLOGICA § % del 15.07.05- A“&ﬂhm C4
Materiall litici: depositi naturali, CL'S, Iaterizi, W
cerariche, malte, intonaci, scorie spents; 129200 |400,0 e i
loppe di fonderie
Wetro e scorie vetrose 0.0 <0,01 ?SEIEET&LSEE
Conglomerati biturninosi 0.0 =001 fﬁﬁf&?&ﬁ
] e _ o, , o =15% In massa
Altrl materiali di origine minerala 0,0 <0,01 AMMISSIBILE
Materiali bili: carta, legno, fibre tessili, :
gpxiien 0.0 0,01 7 Nanmanes
- i AMMISSIBILE
Materiali plastic cavi: tubi corrugati, recipienti
in plastica
i gesso, metall, guaine, fibre s =0,6% in massa
it 0.0 <0,01 AMMISSIBILE

E.LA. S.rL Seds logale :Pinzrs San Code 157 = 10121 Tedno

Sade operativa ed amministrativa: Strada Toasso 4 14100 Asti

Tl 0141 411177 — 411179 fax 0141 214572 — E-mailinfogelasr.it - sito www,alasr it
C.F./P.1. 8 Registro imprese Todno 01122770058 - CAPITALE SOCIALE E. 100,000,001V,




Circolare n. UL/2005/5205
del 15.07.05
VERIFICHE DEL FUSO
% passante vaglio 63mm
100,0 85-100%
YERIFICATO
% passante vaglio 0.063mm
1.9 < 15%
VERIFICATO

Circolare Ministero dell’Ambiente n. UL/2005/5205 del 15.07.05 All C5 -.STRﬂT.I'
ANTIGELO, AN?TGAHLM QEEHAN'H

TRATTENUTO | Girgolare n. UL/2005/5205 del
ANALISI MERCEQLOGICA . - 16.07.05 — Alla gm c5
Materiali litici: depositi naturall, CLS, laterizi, i s :
ceramiche, malte, Intonaci, scorie’ Spenta 139290 | 1000 ﬁmwm
loppe di fonderie
Vétro e scorle Vetrose 0.0 <001 ﬁﬁg‘sﬁ'ﬁfg
Gonglomerati bituminasi 0.0 <0,01 ﬁﬁ&"ﬁﬁ‘
Altri materiali di origine minerale 0,0 <0,01 Tﬁﬁlg‘aﬁfg
Materiali deperibill: carta;, laghs, fibre tessill,
organico ; £0,1% in massa
0.0 <0.01 ! G
Materiall plastic] cavi: tubi corrugati, AMMISSIBILE
recipienti in plastica
Altri materiali vari: gessa, metallj, guaine, 0.0 <0.01 =0:4% in massa
fibre:minerali : : AMMISSIBILE

E.LA Sl Sada legale :Plazza San Cardo 107 - 10121 Tondng

Sode operativa ed amministrativa: Strada Toassa 4 14100 Astl
Teli 0147 411177 ~411178 fani 0141 214572 - E-mailinfo@elast it - siio wiwvw.elas it
C.F./P.; 8 Reglstro Impeass Torino 01 122770058 - CAPITALE SOCIALE E. 10000000 1V,



di classificazio

Strumentazione utilizzata: Fomo, bilancia tecnica, vetreria e atirezzi da laboratario
Temperatura di essicazions: 40°C

COSTITUENTI PROPORZIONE % Normativa.
Re| Celessinuzzo, s o e 148 UNI EN 83311
Ru| Adgregate T:;J;ﬁl;;:m gaﬁ?éé}-muaﬁ 3,6 UNI EN 83311
"~ Elementi per muratura di laterizio (es. mationia :

Rb | piastrelle); elementi di silicato di calcio) calcestruzzo 79 UN| EN 933-11
aerato non flottante :

Ra Materiali bituminosi 0,0 UNI EN 93311
Ry Vetro 0,00 UNEEN 933-11
X Altro 63,98 ONT EN 93571

FL Particelle flottanti 0,00 emikg UNTEN 933-11

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA™:

Il campione analizzato secondo le prove richieste dalla Circolare del Ministerc dellAmblenta & tutela del
Tertitorie n. 5205 del 15.07.2005 ha restiuito { seguenti risultati di idoneita al reimpiego alle vocl
previste dagll allegati C, In particalare sl attesta:

Circolars 1. 5205/2005 All. G4~ campione IDONEO al reimplego

Clreolare n. 5205/2005 All. €5~ campione IDONE® al reimpiago

Prave subappaltate-interaments a laboratorio esterno. | risultati riportati nel presente giudtzio si
riferiscone unicamente al campione analizzato cosl come ricevute. Il Laboratorio non & rasponsablile

della rapprasentativita di un campione campionato da terzl. Si dedlina ogni responsabilita ail'uo
improprio di tale giudizio, '

Astl, 11 30/09/2020

Il Direttore Tecnico

Chimice Dott, Giampaolo AGNELLA

Documents aletironico con firma Digitals

E.L.A 8.l Sade legale :Plazza San Carlo 187 « 10121 Torino
Seda operafiva ed amministrativa: Strada Toagso 4 14100 Asl
Tek: 0141 411177 —411179 ax 0141 214572 — E-maitinfo@alasriit - site weww.alasrit
C.F.P..-e Regislra impresa Torno 01122770088 - CAPITALE SOGIALE E. 100.000,00 1.V,



- VERBALE DI CAMPIONAMENTO | Verbaten. . data
= Codice rav. 01 |
Sl e . ai sensi delle
Bz DD 26566 del 131102016 _
i UN 10802:2013 - UNI 15310:2013 Mod dl < .
VERBCAMP | o 08 ¥ 12020 | ALt =) 12020
. CONSEGNA LABORATORIO PLO2ZAMS
ANAGRAFICA PRODUTTORE/ DETENTORE - % T IDENTIFICAZIONE CAMPION! DI LABORATORIO
IMpianto ar st sio 'S . Ginsa Gaga, 19 - 16034 Castalls & Anione (AT) Efrodufions ampioi o laboratorio oltenutocnadiente s QGUARTATURA Cof CAMTIONE RARFRESENTATIVG
PUVA DE444180054 - Alstowizrate con A LA ol cul afie DO 2668520015 w s 1 Detemiiors o
Conbenfmne O sacchetio polistilene pesants chiusa con puntl matalbcl &hﬂ.iﬁ
! Al imipisrdo produticne \\A.N & re : .
Nema o rglons socials. 3 MNM\.H.\ —
A Fisy IDENTIFICAZIONE E nazm_mmm___. LABORATORIO
hsee v fredehlo d siaga S TR
SR Laborateio neadate ate sentes L/ A S
Fersenia di rferimpnto Tl
: Determinazion} richieste ; 3 Anafls] tal quats con grsdirio of NP & sensl del reg. LIE 13572014, Ae;
AW i Rak e ai Scadenza ____ Reg: 987/2017, Reg 1021/2018 . Ricarcs spaciica &
= -~ - DESCRIZIONE MATERIALE
Processo che ha criginste i msterfafs dempionals ; Retupero o rfidi speciali NP 0'Tost di casslors Tab. & 0 Lgs. 278082010,
. . 8 e
B} Forifurs

identtficazions matedale campicnato : O MPSADMD O MPSAMED stoccatorcumuodl m™ o
O MFS B0 O MPS 8080 sloctal ncumiio . ) ton

00 MPS D G40 PEMPS D OB stoceato in eumile o
O MISCELA SECCA PERM.C. stoccaioin cumiste ol
O RFWTD Cod. CER
O Alro

“Brato fisico 0 solino palvandenin JERido non polvarulacie 0 fargeso paande
Cacipions rapprasentativs 2SS O No FAR df fesimente:

U
P ) Son
smeratooumulndi Rl mo

O CEC {mg fg 58] Ricercs specficad

£ Test Enius AL ax DM BAGESE

. CRITER! DI CAMPIONAMENTO

- Grited MPE A B (vedicap. 5.1:00l PROTOCOLLO DI CAMPIDNAMENTO Mad: PC uftin reviaioms):

| EXCrited MPS D iawhigaﬂnﬁﬁzimzﬁinﬁiiﬁuzi

T Criterf MISCELA SECCA PER MG fvedi cap. 6.3 cal PROTRCOLLG DI CAMPIONAMENTO Mod. PG rev ctima ravisione)

(] _ﬂ_E._ ACGOUA [vedi cap. 7 del PROTOCOLLD O CAMF ICMAMENTO: Mad BE rev bflEna revisions)
O Crited RIFRITO (wadl cap. 5dal FROTOCOLLSD B CAMPIONAMENTO Mod. PO rew uifima rewisions)

daterminazion commissionats,



