SPETTABILE

AR.S.R.L.

STR. COMUNALE DONNA GRIGIA 19
CASTELLO DI ANNONE (AT)

RAPPORTO Di PROVA N° 2000598.001

Descrizione campione: VS campicne MPS B 0/40 del 10/07/20.

Campionamento: a cura del Cliente.

Accettazione campione: 14/07/2020 Inizio Prove: 15/07/2020  Fine Prove: 28/07/2020
Descrizione prova e metodo analitico: Analisi granulometrica per setacciatura UNI EN 933-1:12;
EC 1713

Strumentazione utilizzata: Vagli, forno, bilancia elettronica, vetreria e attrezzi da laboratorio

Circolare Ministero dell’Ambiente n. UL/2005/5205 del 15.07.05 All. C4 -RECUPERI,
RIEMPIMENTI E COLMATE

it | Tratthuts |

Peso totale del campione (g): 12563

E.L.A S.r.l Sede lsgale :Piazza San Carlo 197 - 10121 Torino
Sede operativa ed amministrativa: Sirada Toasso 4 14100 Asti
Tel: 0141 411177 - 411179 fax 0141 214572 — E-mail:info@elastl.it - sito www.elasrl.it
C.F./P.l. e Registro Imprese Torino 01122770058 - CAPITALE SOCIALE E. 100.000,00 1.V.



ANALISI MERCEOLOGICA

~ TRATTENUTO

_ Circolare n. UL/2005/5205

g % . .del 15.07\.05- Allegato C4
Materiali litici: depositinaturali, CLS, laterizi, | e o
ceramiche, malte, intonaci, scorie spente 5968500 | 99,64 jﬁ(h’lgsr;‘;isé
loppe di fonderie i R
| Aot ‘  : ‘ : <15% in massa
Vetro e scorie vetrose 22,0 :1_0,2‘ AMMISSIBILE
SRR Tl A o <25% in massa
Conglomerati bituminosi .00 | <001 AMMISSIBILE
: S ' o =15% in'massa
Altri materiali di origine minerale ,  ‘0,0 ﬁ0,01 AMMISSIBILE
| Materiali deperibili: carta legno fibre tessili,
organico : A%
Materialiiplastici cavi: tubl corrugati, recipienti.
m plastica
| Altri materiali vari: gesso, metalli, guaine, fibre 00 00t ' <0,6% in massa
‘minerali ! o AMMISSIBILE

E.L.A S.r.l Sede legale :Piazza San Carlo 197 - 10121 Torino
Sede operativa ed amministrativa: Strada Toasso 4 14100 Asti

Tel: 0141 411177 — 411179 fax 0141 214572 - E-mallz
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Circolare n. UL/2005/5205
del 15.07.05
VERIFICHE DEL FUSO

% passante vaglio 63mm
100 85-100%
VERIFICATO

% passante vaglio 0,063mm
1,9 <15%
VERIFICATO

Circolare Ministero dell’Ambiente n. UL/2005/5205 del 15.07.05 All. C5 -STRATI
ANTIGELO, ANTICAPILLARE, DRENANTI

TRATTENUTO . , .
ANALISI MERCEOLOGICA o gt A e
9 % .07.05 — Allegato
Materiali litici: depositi naturali, CL.S, laterizi, >80% in massa
ceramiche, malte, intonaci, scorie spente, 9685,0 99,6 AMN?!SSIBBLE
loppe di fonderie '
s
Vetro e scorie vetrose 22,0 0,2 f;i& GEQSTB?ISLSS
- 0/ i
Conglomerati bituminosi 0.0 <0,01 ig@igsﬁgiss
o
Altri materiali di origine minerale 0,0 <0,01 iﬁif@!gsr?;liss
Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili,
organico <0,1% in massa
14,0 0,14 !
Materiali plastici cavi: tubi corrugati, AMMISSIBILE
recipienti in plastica
Altri materiali vari: gesso, metalli, guaine, 0.0 <001 <£0,4% in massa
fibre minerali J d AMMISSIBILE
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Descrlzlqne rova e metodo analitico: P_rova di classiﬂcaznone er i costituenti degli
regati grossi riciclati UNI EN 933-11 '200‘9 S ‘

Strumentazione utilizzata: Forno, bilancia tecmca, vetrena e attrezzl da laboratorio

Temperatura di essucaznone 40°C

COSTRUENTI PROPORZIONE % | Normativa

Calcestruzzo, malta, elementi per muratura di
e calcestruzzo : 50,2 UNI EN 933-11

Ru Aggregato non legato, pietra naturale aggregati

Iegatu con Iegantl udraull 20,§ ; UNIEN 93311 :

Elementi per muratura di latenz:o (es mattonl G S S s
Rb | piastrelie); elementi di silicato di calcio; calcestriizzo " 28 UNI'EN 933-11"
: aerato non flottante

T - — Materiall bituminosi T UNIEN 93311
Rg| ' Vetro T 048 | UNIEN 9331
A Ao W TR [ UNTEN 93311
' 7 Particelle flottanti T 0020mikg | UNIEN933-11

DICHIARAZIONE ’m CONFORMITA":

il campione anallzzato secondo le prove richieste dalla Circolare del Ministero del’/Ambiente e tutela del
Territorio n. 5205 del 15.07.2005 ha restituito i seguenti risultati di |donelté al reimpiego alle voci
previste dagli allegati C. In particolare si attesta:

Circolare n. 5205/2005, AII C4 — campione IDONEO al reimpiego

Circolare n. 5205/2005 All. G5 — campione IDONEO al reimpiego

| risultati rlportatl nel presente giudizio si'riferiscono unicamente al camplone anallzzato cosi come

ricevuto. Il Laboratorio non & responsabile della rappresentativita di un campione campionato da teril. ‘
Si declina ogni responsablllta all’'uso improprio di tale giudizio.

Asti; 11 30/07/2020 -

Il Direttore Tecnico

Chimico Dott. Giampaolo AGNELLA

Documento elettronico con firma Digitale

E.L.A. S.r.l. Seda legale :Piazza San Carlo: 197 -/ 10121 Torino
Sede operativa ed amministrativa: Strada Toasso 4 14100/ Asti
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VERBALE DI CAMPIONAMENTO * | gogee | rov.01 oy o T
e P ai sensi delle , : ) - RE
DD 2666 det 13/10/2016 - . -
£ NEI0R02204 3 U 1531 0:2010. g Q] e iy G
e 3F g g 20207
CONSEGNA LABORATORIO ] I

IPianto AR S.r.. sto ih S.C. Doma Grigia, 10~ 15034 Castefio & Annon (AT} | fFroduttors . g : Gamplons di laboratori o mediants : JCQUARTATURA de) CARPIONE RAPFRESENTATIVO

P.IVA. 01444150054 - Autorizzato con ALA. dicul alla DD 266612016 e smi O Detentore - | X = i
: P = Cur o hetto polistilane pesante chiuso con punii metallicl ngnam:o g8 __ 2

: " . \%h\ mum P icentificativo carpione kg Az .KKO &ﬁmu AAL40i50 gmgx*& ,

Ingirizzo sede Legale E .

Atro Implanto produttore

Indirizzo sede operafiva
{dova viere prodotlo il THito/POR)

Codice F tafp.IVA Lahoratorio inearicato alle analisi: mm\ nm M\Nr

P oi riferimento  Tel

Determinazioni richisate : 1 Analist tal quale con giudizio di NP &i sensi detreg. UE 1357/2014, Req. 1{79/2018,
Reg. 997/2017, Reg. 1021/2018. Ricerca speciics di

Bati implanto Aul, n° del Scadenza

" ProgesT e Ha originate i materiale CAMEIOREIO T < < ..y.m.mnrﬂ.ﬂo,& Fifiutl spaciall NP - . C m e o RS S . {1 Test di cessions Tab. 5 Dlgs. 27i09/2010
: A o - . o 7 D R
0 Femitura F1CS6 {mg kg ss) Ricerca specifica di
Identificazione materiale campicnato : [ MPSAOMD D MPSAUIS0 stoccato incumuio di m*f : ton
: . BrVPSBOMD T NPSBOBO siocaioincumdodi___o? /CE5Rn T3 Tost  cossione A3 ox DM 5102188
4 O MPSROM0 3 MPS DO/SE stoccato in cumuio di m ton T3 Doppia deferminazione su Soifati { A8 ex DM o)

I MISCELA SECCAPERM.C, stoccalp in cumuodi____m*/___ o e AN AWWMM ﬂ (AR (&2
0 RIFUTO Cod. CER stoceato n cumulo di m fon = -

DAl e,

Stato fisico D solido poiverulenio ._W&oﬁo non polverulente O fangoso palabie
Gampions rappresentativo E(S O No FAIR disiferimento: :

~B€Eriteri P8 A -8 (vedt cap. 8.1 del PROTOCOLLO DI CAMPIONAMENTO Wod. PC ultima ravisione)
0 CritsriMPS D (vedi cap, 6.2 del PROTOCOLLO DI CAMPIONAMENTO Mod. PC ev ifima revisions) . ﬁ e \ %0 . - 9,\
* | Criteri MISCELA SECCA PER MC ({vedi cap. 6.3 del PROTOCOLLO DI CAMPIONAMENTO Had. PG rev ullima fevisions) In data D gxf ¢ f lnboratorio ﬁr\w v ficeve il campiona descritio sopra per le

identificazione campione da riporiare s x%,%ﬁum 2 Q Lo Mvm.r%ﬁl 2o Akl wh\\m%w%,wg&

{1 Criteri ACQUA (vedi cap. 7 del PROTOCOLLO Di CAMPIONAMENTO Mod. PC rev ullima revisions}
0 Criteri RIFIITO {vedi cap. 5del PROTOCOLLO DI CAMPIONAMENTO Mud. PC rev ultima revislone)

2 ’ A
" s Firma Campionatore I@E

. ) : SR . : Mod. VERCAMP rev.01 del 23/1012019

deferminazioni commissionale.

. Timbro e Fima Laboraterio \w( A

/




